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INLEDNING

Accoya®-tra ar resultatet av 6ver 80 ars forskning och utveckling.
Kombinationen av valkand modifieringsteknik i form av acetylering
tillsammans med en egen, patenterad spjutspetsteknologi, gor att
detta hogpresterande trd dr val lampat for utomhusbruk: fran fonster
till dorrar, altandack till bekladnad, broar till batar.

Traet till Accoya® kommer fran fornyelsebara skogar och tillverkas med hjalp av Accys
patenterade modifieringsprocess. Dess egenskaper évertraffar dem hos de bdsta tropiska
I6vtraslagen och det kan anvdndas till de mest krdvande arbeten, dven dem som foér narvarande
endast anses kunna genomféras med icke-fornyelsebara material.

Accoya® &r en vdlbeprévad produkt som har testats ur manga olika perspektiv varlden 6ver.
Manga tester har utforts under verkliga forhallanden i manga ars tid. Den har sammanfattningen
visar nagra av dessa resultat. De fullstandiga rapporterna fran dessa och liknande tester kan fas
pa begdran. Manga finns redan tillgangliga i nedladdningsavdelningen pa accoya.com.

BEPROVAT,
TESTAT
OCH BEVISAT
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HALLBARHETSJAMFORELSE
- SCION

Accoya®

Scion, tidigare kant som New Zealand Forest Research Institute 6
Ltd, bedriver forsknings-, vetenskaps- och teknikutveckling inom
skogsbruk, traprodukter, biomaterial och bioenergi. Scion testade
hallbarheten for Accoya®-tra jamfort med andra naturligt hallbara 2
och impregnerade virken. 0 Montereytal | CCAHB2
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Merbau

| det stranga testet testas utsatta virken i kammare med accelererad formultning och

markkontakttester utomhus pa Whakarewarewa-testplatsen. Testerna har pagatt i tio ar och

visar att Accoya® presterar battre an teak, merbau, cypress, ceder och virken impregnerade med FéRMULTN|NGSBEDOMDA FALTPALAR
H3.2 (ovan jord, horisontellt utan ytbehandling) och H4 (i markkontakt) konserveringsmedel

(CCA) vilket bevisar att Accoya® har hogsta mojliga hallbarhetsklassificering. o
[tillstandsindex]
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2
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Klassificeringssystem for formultning/insektsangrepp(baserat pa ASTM D 1758)

10 = Ingen férmultning eller insektsskada

T = Missfargning eller spar av formultning, inte sakert identifierat som férmultning
= Obetydlig férmultning, 0-3 % av tvarsnittet

= Latt, faststalld formultning, 3-10% av tvarsnittet

= Vil faststalld férmultning, 10-30% av tvarsnittet

= Omfattande och djup férmultning, 30-50% av tvarsnittet

= Djup och svarartad férmultning, mer an 50% av tvarsnittet

= Misslyckad

orON®O
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forests - products-innovation




Det icke-acetylerade Accoya®-traet
trdet uppvisar uppvisar ingen rota
betydande angrepp eller férmultning

15-ARSTEST* AV L-FOG | FONSTER - BRE

BRE (Building Research Establishment) ar ett oberoende
byggforskningsinstitut i Watford, Storbritannien.

Vid hallbarhetstester i falt enligt den europeiska normen (EN) 330:1993 - vilket motsvarar

America Wood-Preservers’ Association (AWPA) ES - monterar man enkla tappfogar (L-fogar)

som far belaggning och placeras utomhus. Belaggningen éver fogen bryts avsiktligen for

Det icke-acetylerade i Accoya®-trdet att vatten ska kunna tranga in, vilket kan handa om en fog ar éppen, skadad eller bristfalligt
: underhallen. Det har testet utgor varsta tankbara scenario for snickeriprodukter och kraver

tréet uppvisar allvarlig § oy uppvisar ingen rota B B -
réta och formultning : eller fdrmultning att det belagda traet exponeras for normala miljofaktorer.

| februari 1998 placerades L-fogar ut pa BRE Garstons testfalt (Watford, Storbritannien) i
sydvastligt lage for att utsattas for maximala vaderforhallanden pa en upphdjd testrigg.

* Testrapport fran 2013

BRE RAPPORTERADE:

"Vid simulerade accelererade fdlttester som innebar varsta tdnkbara scenario for snickeriprodukter, dar man Iater fukt tranga in

i L-fogar av splintved som acetylerats till en nagot lagre modifieringsniva dan Accoya®, uppvisar traet efter 15 ars exponering i
Storbritannien fortfarande mycket goda egenskaper. Testet visar att ett genomtrdngligt trdslag som dr acetylerat genom tvdrsnittet
till hallbarhetsklass 1 (t.ex. Accoya®), skulle ha en gradering lagre an referensimpregneringen TnBTO. Darmed 6vertraffar

Accoya® overtraffar det biologiska referensvdrdet och skulle anses ge tillrackligt skydd for att ge fonstersnickerier ett langt liv."
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3-ARSTEST AV ACCOYA®-

LAMINERADE FONSTER - BRE

Tva fonsterkarmar tillverkade av lamine-
rad Accoya® / furu / furu monterades i
BRE:s anlaggning for test av fonstersnick-
erier i juni 2012 i séderlage for att maxi-
mera solstralningen. Den ena fonsterkar-
men hade halvgenomskinlig belaggning
och den andra hade tackande vit belagg-
ning.

Dessutom har en serie tester av hallbarhet och
formbestandighet utforts hos IFT Rossenheim i Tyskland,
enligt standardmetoder, pa 2,0 m langa bjdlkar med
avseende pa stabilitet och bindemedlets bestandighet mot
delaminering. Testerna har utforts for kombinationerna
Accoya®-Furu-Furu och Accoya®-Gran-Gran. Bjdlkarna
uppfyllde bada kraven. Rapporterna kan fas pa begdran.
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EFTER 36 MANADERS EXPONERING
INSPEKTERADES DESSA RAMAR FOR:

Allmant skick
Utseende utmarkt

Fogarnas skick
Utmadrkt, tata fogar, intakt beldggning, inga tecken pa
rorelse eller 6ppning

Listernas skick

Utmadrkt

Beldaggningens skick

Utmadrkt, ljus, inga tecken pa forsamring eller
missfargning

Funktion

Rérelsen vid 6ppning gick latt

Detta resulterade i en “utmadrkt” allman bedémning (10 /10).

bre ﬂ




OVERLAGSEN TOTAL LIVSKOSTNAD
FOR FONSTER

En studie med en nederlandsk fons- ACCOYA®-TRA:

tertillverkare och ett underhallsfore- ) )

tag visar att Accoya® forst rdyrare, (T SR TR,
men har lagre totalkostnad an fonster - Har fériangd hallbarhet och behéver inte bytas
tillverkade av PVC, aluminium, furu forran efter 50+ ar

och lévtra under hemmets livslangd.

KOSTNADSEFFEKTIVITET LIVSCYKELKOSTNAD FOR FONSTERKARMAR
PER FONSTERKARM [ ETT TYPISKT NEDERLANDSKT HEM
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60 ARS LIVSLANGD
~BRE

Efter att ha utfort tester och granskat externa och oberoende data drog BRE slutsatsen
att Accoya®-tra, forutsatt att basta praxis foljs, har en forvantad livslangd pa 60 ar vid
utomhusbruk, t.ex. i fonster, dorrar, bekladnad och balkonger. BRE konstaterade att
Accoya®-tra uppvisar utmadrkt hallbarhet och utmadrkta stabilitetsegensksaper. Detta har
bekraftats av TRADA och Heirott Watt University / Imperial College London som har utfort
liknande utvarderingar av livslangden.

“Vi anser att snickerier, fasadbekladnader och balkonger som tillverkas av Accoya® kommer att uppvisa betydligt forbattrade
egenskaper gdllande ytbehandlingsprestanda. Om produkterna dr utformade och tillverkade enligt principerna for bdasta
praxis (att minimera fuktintrangning och maximera vattenavrinning), far trdprodukter utomhus en enastaende hallbarhet och
formstabilitet som skulle uppna 60 ars livslangd om de tdcks med kvalitetsytbehandling (sasom Sikkens- eller Teknos-farg) pa
fabrik, monteras av kompetenta entreprenadféretag och kopplas till ett paket for underhall och vard enligt basta praxis.”
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HALLBARHETSTEST MED
FORMOSANTERMITER -LSU

Coptotermes formosanus, kand som
formosantermiter, anses vara en av
varldens mest aggressiva termitarter. s .
Louisiana State University (LSU) Accoya®-tra Icke-Accoya®-ra
utforde ett 99 dagar langt "urvalstest”
med formosantermiter med hjalp av
obehandlad montereytall och Accoya®-
tra (2" x 4" virke).

Alla fyra sidor av den obehandlade montereytallen
attackerades och lamnades strukturellt férsvagade.
Accoya®-trdet uppvisade, i skarp kontrast, endast
obetydlig paverkan. Resultatet av den standardiserade
testningen visade att Accoya®-trd var 22 ganger battre
an den obehandlade montereytallen (uppmatt genom
provviktforlust).

Ytterligare tester utférda av TPI vid deras expone- VIKTFORLUST | LSU:S TEST MED FORMOSANTERMITER

ringsanlaggningar i Gainesville Florida och Costa Rica
visade att prestandan hos Accoya® évertraffar den hos
hogkvalitativ teak (FEQ). Resultaten utvecklades under
en 5 ar lang faltstudie som utforts i enlighet med AWPA

30
E7-09 genom marktest med palar och AWPA E1806
genom markkontakttest. Prestandanivan anvandes for 20
att underlatta kvalificeringen av Accoya® for anvdndning
i termitzoner och i tilldmpningar “i marken” enligt ICC l I
ESR-2825, vilket bekraftar att Accoya®-dack uppfyller 10 W
byggreglerna i USA.
: h

Nya zeeldndsk Nya zeeldndsk mon-  Chilensk montereytall Chilensk montereytall Sumptall Sumptall
montereytall (urlakad) tereytall (icke urlakad) (urlakad) (icke urlakad) (urlakad) (icke urlakad)

[%]
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FALTSTUDIER - TESTPLATS

| KAGOSHIMA, JAPAN

Det extrema falttest som utfordes gallde i forsta hand Accoya®-tré,
tva olika sorters termiter i tva olika delar av faltplatsen BRI
; gaen=i

i Kagoshima i sddra Japan. Platsen anvands av JWPA
for utvarderingar baserade pa varmt och fuktigt klimat, ’!
kombinerat med forekomsten av Coptotermes formosanus i 4 A
det torra omradet och Reticulitermes speratus i en vat del av ;
platsen. Faltplatserna har dven en gemensam uppsdttning
forekommande rotsvampar som inkluderar vit- och brunréta.

Efter fem ars tester kunde
inga tecken pa termitattacker
pavisas pa nagon av Accoya®-
provstyckena. Efter fem ar

av formultningstester ar
Accoya®-traet fortfarande
helt oskadat, samtidigt som
nastan alla obehandlade
betespalar av montereytall,
som anvands for kontroller
och som i regel byts ut
arligen, var sa formultnade
att endast delarna ovan jord
fanns kvar.

EXPONERING FOR C. FORMOSANUS
VID FALTPROVNING

[Medelklassificering: 0=friskt, 100=palen har rasat]

100 Montereytall
80
60
40

20

Accoya®
0 1 2 3} 4 5 Tid [ar]

Accoya®-trg,

torr testplats ®

Icke-Accoya®-trd,
vat testplats

Icke-Accoya®-tra, P&
torr testplats ]
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Corymbia maculata
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HALLBARHETSTEST MED
TERMITER T AUSTRALIEN - AFRC

Mastotermes darwiniensis Prestandan hos Accoya®-montereytallen
ir den skadligaste termiten i var mdrkbart 6verlagsen samt!lga
- referensprovstycken av naturligt
Australien och lever norr om halbara Iévtréslag. Den genomsnittliga
Stenbockens vandkrets. Ett massafbrlusteq var 8,5 %. Accoya@. av
risktest i klass 3 ovan mark montereytall forvantas prestera val, och —
. . . . pa en mycket hégre niva an virke med

utfordes i Nordterritoriet motsvarande naturlig hallbarhet som de arter = j - W e . l l -l
i Australien enligt AWPA- som undersokts i denna studie, mot termiter -4 = - d
protokollet fran Australian i alla regioner i Australien.
Forest Research Company : : - . .

' Ytterligare tester som utforts hos AFRC i

enlighet med AWPA-protokollet innefattar MASSAFORLUST | R|§KKLASS H3 FALTSTUDIE
Efter att faltstudien avslutats befanns prestandabeddmning i falttester med MED EXPONERING FOR M. DARWINIENSIS
alla provstycken ha haft kontakt med M. Coptotermes acinaciformis och test av %]
darwiniensis. Allt obehandlat betestrd av svampangrepp jamte Corymbia maculata,
Eucalyptus nitens, vilket anvdandes som ett traslag med densitet p& 1,050 kg/m® och
en attraktiv foderkalla for att uppratthalla hallbarhet i klass 1. Prestandan for Accoya® 100
termiternas ndrvaro i exponeringsbehdllarna,  motsyarade Corymbia maculata med mycket
var forstort. Den genomsnittliga sma angrepp av Coptotermes i faltstudien 2
massaférlusten hos den obehandlade och dvertraffade Corymbia maculata i
montereytallens splintved var 95 %. svampnedbrytningstestet med néstan inget 20
angrepp alls (<1,0%).

Alla fyra av de naturligt hallbara I6vtraslagen 25
som anvdndes som referens visade patagliga
angrepp fran M. darwiniensis, med en 0 ||
genomsnitt”g massaf6r|USt pé me”an Accoya® PNG- Ceder- Corymbia Monterey- Amerikansk
49% och 100 %. PNG-rosentra hade bdst rosentrd  tuja maculata tal vitek

bestandighet mot angrepp medan samtliga
provstycken av amerikansk vitek forstordes.

Australian Forest Rosaarch Company Py Lt
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TEST AV TERMITANGREPP OCH
FORMULTNING, THAILAND

Ett test som utfordes av Environmental
Research Centre vid Naresuan-universitetet
innefattade markpaltester pa olika platser i
Thailand.

Testpalarna var av Accoya®, Teak och Makha. Efter 60 manader TERMIT-KLASSIFICERING FORMULTNINGS-KLASSIFICERING

(5 ar) uppvisade Accoya® betydligt hégre prestanda dn
I6vtradsvirket Makha och hogkvalitativ Teak. Denna 6verlagsna

. Lo o . tillstandsind tillstandsind
prestanda i forhallande till hdgkvalitativ teak bekraftar de e e BSEIESEEY
férmultnings- och termittester i Florida, Costa Rica och Nya 10 éo
Zeeland som beskrivits tidigare i denna broschyr. \ 6
8 Accoya® 4 Accoya®
2
0
6 Teak Teak
4
Makha Makha
2
0

0 1 2 3 4 5 Tid [ar] 0 1 2 3 4 5 Tid [ar]




15- OCH 20-ARS
KANALBEKLADNADSTEST

Accoya®-traets hoga prestanda bevisades i tva nederlandska tester
i Flevopolder nara Almere, varav ett inleddes 1995 och ett 2000.
SHR-institutet i Nederlanderna inledde testerna och utforde ar
2015 noggranna inspektioner efter en exponeringsperiod pa 15
respektive 20 ar.

Testerna innefattar acetylerat trd tillsammans med kontrolltra, impregnerat trd och I6vtraslag

som anvdnts som kanalbeklddnad (farskvattensexponering). Forhallandena i dessa kanalbanker
ar sarskilt svara, inte minst vid vattenlinjen, eftersom trdet exponeras for en kombination av

vatten, mikrobrik jord och luft (syre). Inget av testerna uppvisar nagra namnbara tecken pa rota,

formultning eller svampangrepp pa det acetylerade trdet, vilket understryker dess forstklassiga
hallbarhet och underbygger den 25-ariga garantin. Av dessa testresultat drar SHR slutsatsen
att hallbarheten hos acetylerat trd i sétvattentillampningar konkurrerar med mycket hallbara
I6vtraslag och professionellt hallbarhetsbehandlat tra.

2
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TESTER AV STABILITET,
HALLBARHET OCH STYRKA

VIKTFORLUST | TPI'S SLUTSATSER _TP
FORMULTNINGSTEST

[%] [index]

& =t Timber Products Inspection (USA)
utforde ett antal noggranna och

20 120 oberoende tester for att analysera
Accoya®-traets prestandaegenskaper

15 110 med avseende pa hallbarhet, stabilitet
och styrka, i enlighet med kraven

10 100 fran Window & Door Manufacturers
Association (WDMA) i USA.

l Obehandlad . . . X

2 £0 montereytall Accoya®-traet dvertraffade montereytallen i kammare
med accelererad formultning, vilket belyser dess

0 - l Accoya®-tri hallbarhet. Resultaten visade att Accoya®-tra hade
en mycket liten viktforlustprocent for bade brunréta

3:?&%7;{;?11:?1&13) EY::)?)?];”UFH trabeum z:)?o'itmodul- z:E(I)aiticitetsmodul- Yxl;lllzl.ete till (G'OeODhy”Um trabeum) OCh Vitrbta (TramEteS VerSiCO'Or)
maximal béjhallfasthet) Youngs modul) maximal belastning) Vld denna typ av f('jrmuhning_

TP bedomde dven de mekaniska egenskaperna. Generellt
sett dr egenskaperna hos Accoya® i princip desamma
som hos det obehandlade kontrolltraet (montereytall).
MOR- och WML-vardena for Accoya® ar nagot hogre och
det genomsnittliga MOE-vardet for Accoya® ar nagot
lagre an fér obehandlad montereytall.

Det slutliga testet visade att Accoya® uppfyller WDMA:s

strikta krav for motstandskraft mot rota, vilket gor det
till ett utmarkt val for fonster och dorrar.

\PP




e 9,5-ARSTEST AV UTVANDIG
YTBEHANDLING - SHR

Accoya®-tra

Det oberoende testinstitutet SHR Timber
Research i Nederlanderna utforde ett om-
fattande ytbehandlingstest pa Accoya®
och obehandlat tra med tackande och
filmbildande farger och bets.

Accoya®-trd dvertraffade alla andra traslag med battre
ytbehandlingsprestanda och éverldagsen vidhdftning

i bade torra och vata forhallanden. Den tdckande vita
belaggningen hade extremt god prestanda och behdvde
inget underhall efter 9,5 ar, vilket ar en viktig fordel
vad galler de langsiktiga kostnaderna for produkten

och sdkerstaller att Accoya® har en 6verldagsen
livscykelkostnad jamfort med konkurrerande material.

200
0l
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Bekladnad av Accoya®-tra Bekladnad av sibirisk lark ey - Bekladnad av furu
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3,5-ARSTEST AV UTVANDIG YTBEHANDLING - BM TRADA

Det ledande tréforskningsinstitutet BM Efter 3,5 ar hade Accoya®-traet 6vertraffat de konkurrerande Accoya®-traet hade daremot en plan yta, utan fiberresning,

° : fasadpanelerna pa flera olika satt och visade upp utmarkt i princip fri fran flagning, krackelering, ytsprickning eller
Traf,ja utsags.av Accsys ,TeChn0|Og|eS att ytskiktsprestanda. Fasadpanelerna av furu uppvisade allvarlig sprickbildning. Utvandig smuts var latt att rengora och
utfora en serie exponeringstester. sprickbildning, hartsutséndring, &ndsprickor, fargavflagning avsldjade en ren och frisk yta utan ytbehandlingsproblem.

over sprickor, flagning, ytsprickor och skevhet. Det sibiriska Detta svara test bevisar att Accoya®-tra har 6verlagsen

Testerna med samma ytbehandling startade i februari larktréet hade omfattande ytsprickor och brustna hartsfickor. ytbehandlingsprestanda jamfért med manga konkurrerande
2007 i Buckinghamshire, England och testade Accoya®- material. Det hér testet med halvgenomskinlig svart
bekladnadspanelers motstandskraft mot naturlig forvittring beldggning for maximal 5tré|upp\/é|’mning ar en sarskilt svar
och klyvning i jamférelse med furu och sibirisk ldrk. situation for traprodukter. Resultaten gor att Accoya® tryggt

kan rekommenderas med svarta beldggningar varlden dver,
dven i Australien, med positiva resultat i verkliga forhallanden.

BMTRADA




FORMBESTANDIGHETSTEST
FOR BRADER - BM TRADA

Det ledande traforskningsinstitutet BM Trada testade
stabiliteten hos Accoya®-tra jamfort med andra vanligen
anvanda bekladnadsmaterial genom att exponera
ytbehandlade paneler for miljoer med hog luftfuktighet
och lata dem acklimatiseras.

BM Trada fann att Accoya®-tra hade en enastaende stabilitet och konstaterade
att Accoya® som anvands till bekladnadspaneler kan ¢kas fran standardbredden
150 mm breda profiler till 200 mm nar de anvands utomhus.

Den okade panelbredden visar pa Accoya®-traets konstruktionsflexibilitet och
overldgsna prestanda jamfort med cedertuja, larktra och furu.

[mm]
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5-ARSTEST AV YTBEHANDLING
HOS TEKNOS - BM TRADA

| mars 2009 sattes ett forvittringstest upp av Teknos (UK) Ltd,
en ledande ytbehandlingsleverantor for fabriksbehandlade
fonster, dorrar och bekladnader i Europa, for att samla in data for
prestanda vid naturlig vittring, inverkan av andfibertatning samt
profildesign for tre olika traunderlag (ytbehandlade) och pa olika
bekladnadsprofiler. Testet omfattade, férutom Accoya®, aven
cedertuja och sibirisk lark i testriggen.

Efter 61 manaders (5 ar och 1 manad) naturlig exponering har Accoya®-panelerna
uppvisat bdsta prestanda och utmadrkt stabilitet, vilket avsevart har minskat klyvning och
sprickbildning i paneldndarna, liksom skevhet och sprickbildning kring beslag, samt forlangt
ytbehandlingens férvdntade livsldangd.

De ytbehandlade panelerna av cedertuja och sibirisk lark behéver nu omedelbart underhall,
medan Accoya®-panelerna fortfarande inte visar nagra betydande tecken pa skadlig
forvittring efter fem ar, vilket tyder pa att detta ar en betydande faktor for att Gverlag
minska frekvensen och kostnaden for underhallet. Det har testet visar att Accoya®-tra

dr idealiskt for utomhustillampningar som fonster, dorrar, bekladnader, ddack och stora
konstruktioner.

BMTRADA
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FORMBESTANDIGHETSTEST - SHR

Det ledande nederlandska traforskningsinstitutet SHR utforde en serie tester for
att bedéma Accoya®-traets formbestandighet.

il
L|
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Accoya®-traet 6vertraffade en lang rad konkurrerande traprodukter, som teak, iroko, sapele, furu, cedertuja, japansk
ddelcypress, kryptomeria och montereytall. Den avsevart forbattrade formbestandigheten hos Accoya® jamfort
med alla andra traslag ger bade langsiktiga och kortsiktiga fordelar. Pa kort sikt forblir Accoya® stabilt under
bearbetningen. Pa medellang sikt forblir snickerierna stabila och star emot rérelser nar miljéférhallandena férandras
efter monteringen. Pa langre sikt forblir plankorna i tradacken plana, stabila runt beslagen och i princip fria fran
stickor. Bekladnadspaneler och fonsterluckor behaller sina jamna och mjuka linjer och ytbehandlade produkter
gagnas av panelens stabilitet eftersom det innebar mindre belastning pa ytbehandlingen vilket skulle krava ett
snarare underhall.
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Uppgifterna om teak,
iroko, sapeli och furu
har hamtats fran
publicerade data:

Physical and related
properties of 145
Timbers
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FORBATTRAD TERMISK PRESTANDA -
IFT ROSSENHEIM OCH BUILDCHECK

Det termiska vardet ar en kritisk aspekt nar det galler dorrar och
fonster. Traets varmeledningsférmaga (lambdavdrdet) har stor inverkan
pa det berdknade termiska vardet for fonsterkarmen som helhet.

Varmeledningsférmagan hos Accoya® har utvarderats av IFT Rossenheim, Tyskland i enlighet med
EN1226:2001 och har sedan utvecklats till det nédvandiga deklarerade format som krdvs av de
allra strangaste europeiska utvarderingsmetoderna enligt EN ISO 10456:2008, forfarande for att
bestamma deklarerade varmevarden och konstruktionsvarden.

Jamfoért med andra trdslag av standardtyp for
snickeriarbeten ar varmeledningsférmagan hos Accoya®:

- Overlagsen barrtra med 8%
- Overlagsen 16vtra med 30%
DEKLARERAT A
Denna forbattrade nivaer ger fler konstruktionsalternativ

for att uppna ett hogre U-varde for samma fonsterkon- W/mK]

struktion genom att byta traslag, eller for att fa en 6nskad

estetik eller en produktionsvénligare konstruktion, vilket giel
annars ofta dr nagot mindre energieffektivt.

015
Accoya® anvdnds aterkommande for att uppna A-klassade
fonster enligt Storbritanniens BFRC Window Energy Rating 0.10

Program.

Accoya® Barrtra Lovtra
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VARMEUPPTAGNING
PA TRADACK, JAPAN

VVarmeupptagningen pa traddck och terasser
ar en viktig fraga under sommartid. En
termogramanalys utfordes vid det tekniska
forskningsinstitutet i Hiroshima-prefekturen

i Japan for att beddéma skillnaderna mellan
Accoya®, termiskt modifierat tra och tre typer
av kommersiella WPC-dack.

Omgivningstemperaturen vid provningen av samtliga dack var 32°C.
Alla tre typerna av dackpaneler hade jamférbara dimensioner:

- Accoya® 26 x 140
- Termiskt modifierat tra 26 x 140
- WPC 25 x 145

Termogrammen visar tydligt att varmeupptagningen hos Accoya®
dar betydligt lagre dn hos de testade alternativen.

Den laga varmeupptagningsnivan i kombination med de fordelar

som uppnas pa plats genom Accoya®-traets formbestdndighet

ger dackpaneler som ar verkligt barfotavdnliga. Accoya®-traets
bestandighet ger fordelar pa plats i form av att panelerna ar
bestandiga mot buktning och forblir plana, att beslagen inte belastas
och forblir jamna och slutligen att panelerna inte flisas av den
utdragna vaderpaverkan.

Termiskt modifierat trd




Fyra tratyper

som jamforts for
repningsbestandighet
enligt Snell Capsule-
metoden hos TRADA

Sibirisk lark

HARDHETS- OCH
NOTNINGSTEST -
BM TRADA

HARDHETSBELASTNING | MEDELTAL TABERS NOTNINGSTEST, VIKTFORLUST
Oberoende tester hos det ledande
traforskningsinstitutet BM Trada [kN] [e]
visade att Accoya®-trd kan motsta 5 5 N
harda, aggressiva miljoer. . . /

BM Tradas test visade att hardningen som 3 3 /

o q @ . Cedertuj
up"pstar till f?|jd av Accoya?-processe.n medfoz / / s
stérre motstand mot hack an cedertuja och tva 2 2 Europeisk lark

o . o . . o @ A ®
typer av larktrd. Detta &r sdrskilt anvandbart nar ) A o
specifikationsval for utvandiga produkter for
bekladnad och markgolv gors. a 0
m q q Mq A ® Ei isk Sibirisk Th - Cedertuj 0 500 1000 1500 2000 Varv [varv/min]
Separata tester for repning och mekanisk nétning o Bk e e e

som utforts av BM Trada visar att Accoya®-tra dar
precis lika bra, om inte battre, an de tva typerna av
larktra och betydligt bdttre an cedertuja.

BMTRADA
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KOLDIOXIDAV TRYCK - VERCO

Accoya®-traets miljoprestanda ar grundligt testad och publicerad
enligt ledande, oberoende internationella metoder sasom
livscykelanalys (enligt ISO 14040/44) och miljévarudeklarationer
(enligt EN 15804). Resultaten fran dessa studier finns att hamta pa
Accoya® webbplats och understryker Accoya®-traets gynnsamma
miljoprestanda. Exempelvis visar officiella studier av Accoya®-
traets koldioxidavtryck att det ar ett miljovanligt, till och med
koldioxidnegativt, alternativ till koldioxidintensiva material som
plaster, metaller och betong samt till olika traslag.

KOLDIOXIDAVTRYCK - VAGGA TILL GRIND

Vid en bedémning av koldioxidavtryck mats de vaxthusgaser som avges under ett materials
hela livscykel och jamférs med alternativa produkter vad gdller kg COz-ekvivalens (COze).

Verco utforde en berakning av koldioxidavtrycket fér Accoya®-trd i linje med World Business
Council for Sustainable Development and World Resources Institute’'s Greenhouse Gas
Reporting Protocol best practice guidelines, baserat pa ett vagga till grind-scenario, dvs. anda
fram till fabriksgrinden. Denna innefattar materialforsorjning, avverkning och bearbetning

av produktionstrdaet samt all energi- och ramaterialférbrukning och avfallsproduktion i
acetyleringsanldaggningen hos Accsys Technologies i Arnhem, Nederlanderna. Resultatet visas i
diagrammet till hoger.

verco

VAXTHUSGASUTSLAPP PER
M> MATERIAL

Aluminium
Stal
Réd meranti

(icke fornyelsebar ravara)

Bongossi
(icke fornyelsebart trd)

PVC

Cedertuja
(icke fornyelsebar ravara)

Betong

Keramisk platta

Plywood
(fornyelsebar ravara)

MDF
(fornyelsebar ravara)
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(fornyelsebar ravara)

Réd meranti
(fornyelsebar ravara)
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(amerikanskt altra)

Accoya®
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VAXTHUSGASUTSLAPP PER FONSTERKARM

(VAGGA TILL GRAV)
[kg COz ekv.]
400
300
200
100
0
| | — — —
-100
Accoya® R6d meranti Accoya® Accoya® Accoya®
(furu) (férnyelsebar (europeiskt (amerikanskt
ravara) altra) altra)

KOLDIOXIDAVTRYCK -
VAGGA TILL GRAV

Siffran ovan visar Accoya®-traets vaxthusgasutslapp
per m® fran Verco-rapporten. Den har dversatts till
verklig anvandning till en fonsterkarm, vid tekniska
universitetet i Delft, for att kunna redovisa aspekter i
anvandningsfasen sasom materialatgang, hallbarhet,
koldioxidbindning (enligt riktlinjerna fran PAS 2050)
samt scenarier for underhall och atervinning.

(montereytall)

PVC/ Stal Rod meranti
(icke fornyelsebar

ravara)

Alumimium

Resultaten visar att Accoya® dr betydligt bdttre

an metaller (aluminium), plaster (PVC) och icke
fornyelsebara l6vtraslag och lika bra som lévtra

av fornyelsebart ursprung (certifierat). Det basta
alternativet ur ett miljoperspektiv ar att anvdnda tra
fran lokala kallor for att framstalla Accoya®, dven om det
inte innefattar de 6verldgsna prestandaegenskaperna
som t.ex. forbattrad form- och UV-bestdndighet. En
intressant aspekt ar att utslappskrediter, pa grund av de
begransade utslappen vid tillverkningen, kan “tjdnas in”
genom 1) temporar koldioxidlagring under anvandning
(sarskilt vid Iang livslangd) och 2) férbranning for
elproduktion i slutet av livscykeln, vilket gor att alla
alternativ av férnyelsebart tra ar COz-negativa éver hela
livscykeln.

Observera att den arliga produktionen av férnyelsebara
material inte dr inkluderad i koldioxidavtrycket, vilket
ger ytterligare en viktig fordel for tra, och sarskilt for
Accoya® baserat pa montereytall, jamfoért med icke
fornyelsebara material. Tillgangen pa meranti fran
fornyelsebara kallor dr exempelvis begrdnsad, vilket gor
att olagliga kallor (med dess katastrofala konsekvenser)
till detta langsamt vdxande lovtraslag fran tropiska
skogar i sjdlva verket inte dr ovanliga.
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FLAMSPRIDNINGSINDEX*

[index]
120
110
Contortatall Accoya® Sitkagran ~ Lénn

ROKUTVECKLINGSINDEX*

[index]

250

200

150

. I I
Nutka- Weymouth-  Accoya®
cypress tall

* datakalla: USDA (United States Dept of Agriculture) Wood Handbook.

Lagre siffra indikerar mindre flamspridning och rok.

Bjork Poppel

Contortatall  Cedertuja

TESTER AV FLAMSPRIDNING OCH
ROKUTVECKLING - SWRI

| mars 2009 utférde Southwest Research Institute tester for
flamspridning och rokutveckling i enlighet med standardtestmetoden
for ytforbranningsegenskaper for byggmaterial NFPA 255 (ASTM
€84, UL 723 och UBC 8-1).

Slutsatsen av resultaten for flamspridningstestet dar att Accoya®-trd kan klassificeras inom
intervallet for standardtraslag och uppnar klass C i detta amerikanska klassificeringssystem.

Flamspridningsklassificering Flamspridningsindex
Klass | (eller A) 0-25

Klass Il (eller B) 26-75

Klass Ill (eller C) 76-200

Se Accoya® Wood Information Guide for europeisk klass D enligt EN14915.
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For mer information och for att ladda

ned de senaste testrapporterna om
Accoya®-traets enastaende prestanda fran
ledande oberoende institut kan du besoka
nedladdningsavdelningen pa
Www.accoya.com
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ACKREDITERINGAR
FOR ACCOYA®

CERTIFIED

FSC

wwwiscorg
FSC® C117282

B
de FSC

cradletocradle

Accoya®-traet ar en av mycket fa byggprodukter Bland de tillgangliga systemen for hallbart
som har tilldelats Cradle to Cradles SM-certifiering skogsbruk ar Forest Stewardship Councils (FSC®)
i den svaruppnadda nivan C2C Gold, och i kategorin ansett som det ledande och mest omfattande

Material Health dven Platinum-nivan, den hégsta certifieringsprogrammet.
mojligal Cradle to Cradle gér det méjligt att mata

prestationer inom miljomedveten design pa ett

konkret och trovardigt sdtt, inklusive anvandningen

av miljévanliga och hdlsosamma material och

upprdttandet av strategier for socialt ansvar. Detta

medfor att Accoya®-traets egenskaper ocksa ger

extrapodng i LEED v4, BREEAM NL och Googles

Portico-portal fér halsosamma material.
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Cort. no 3305807
RLGe05 Modifed Timber

Accoya® s sufablo for Inuse
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FENSTER

Www.ACCOYA.COM
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CEOS AB

Box 10

571 03 FORSERUM
Fabriksgatan 40
T:0380-67 58 00

info@ceos.se
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( SOLVAY

asking more from chemistry®

Accoya® och Trimarque-emblemet &r registrerade varumarken som ags av Titan Wood Limited, handlas som "Accsys
Technologies”, ett heldgt dotterbolag till Accsys Technologies PLC och anvands med licens fran Solvay Acetow GmbH (“Solvay”).
Varumarkena Accoya® och Trimarque-emblemet far inte anvandas eller aterges utan skriftligt medgivande fran Accsys
Technologies.

Accoya®-tra ska alltid monteras och anvandas i enlighet med de skriftliga instruktionerna och riktlinjerna fran Solvay och/
eller Accsys Technologies och/eller deras aterforsaljare (tillgangliga pa begdran). Solvay och Accsys Technologies accepterar
inget ansvar for defekter, skador eller forluster som kan uppkomma dar sadana skriftliga instruktioner och riktlinjer inte foljts.
Inget ansvar accepteras for ytbehandling, fastelement eller annan tredjepartsprodukt som anvands med Accoya®-traet. Se
[accoya.com/downloads] for ytterligare information och fullstandiga villkor och bestammelser. Detta dokument innehaller
upphovsrattsligt skyddat material som ags av Solvay och Accsys Technologies var fér sig.

©Solvay Acetow GmbH 2016 ©Titan Wood Limited 2016.





